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Confronto prestazionale tra articoli.

Piquet standard / nuovo P1077
Jersey standard / nuovo J1078
Stabilità dimensionale ai lavaggi, pilling e snagging.
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Introduzione: La Necessità di Innovazione
Gli articoli standard sono stati originariamente progettati per garantire prestazioni ottimali in condizioni specifiche, ovvero lavaggi a 40°C con 
asciugatura in piano.

Tuttavia, l'esigenza del mercato di tessuti più versatili e resistenti ha evidenziato la necessità di aumentare le prestazioni.

Per ovviare a questa richiesta e soddisfare standard di durabilità più elevati, abbiamo sviluppato articoli più performanti che rispondano alle richieste del 
mercato. 

Ciclo standard di lavaggio:                                                                               Nuovo ciclo di lavaggio:  

40°C Asciugatura in Piano 60°C Asciugatura Tumbler



Stabilità Dimensionale

Nelle nuove condizioni di lavaggio, il Piquet standard peggiora progressivamente fino a -15,3% dopo 10 lavaggi. Il nuovo P1077 rimane 
stabile attorno al -7%, mostrando una maggiore resistenza dimensionale nel tempo.

I Jersey mostrano un andamento stabile, simile nel tempo, ma con un divario significativo tra i due. Il J1078 mantiene i valori di stabilità 
attorno al 5% a confronto del Jersey standard che supera l'8,5%.



Resistenza al Pilling e Snagging Scala di valutazione:

1 (peggiore) → 5 (migliore)
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Pilling

Entrambi i tessuti standard ottengono 
risultati insufficienti (2) in entrambe le 
tipologie di Pilling. 
I nuovi P1077 e J1078 invece, 
mostrano un forte miglioramento di 
prestazioni al pilling, rimanendo quasi 
intatti (4) dopo numerosi cicli di 
sfregamento.
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Snagging
Anche nel test di Snagging, la 
differenza prestazionale tra i due 
articoli è apprezzabile.
Gli articoli standard hanno scarsi 
risultati (2.5) a confronto con i nuovi 
articoli (4).



Conclusione: Riepilogo delle Prestazioni

Stabilità dopo 10 lavaggi

Articoli standard fino a -15,3%

P1077 e J1078 stabili attorno al 6%

Pilling & Snagging
Nuovi articoli con prestazioni superiori:

4–5 vs valori di 2–3 delle precedenti versioni.
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